5 INSTALATIE DE INCALZIRE

5.1 Tevi pentru instalatii de incalzire

- Teava RAUBASIC Eval cu strat de protectie impotriva difuziei de oxigen
- Etansa la oxigen cf. DIN 4726
- Gorespunde cerintelor DIN EN ISO 15875

n

Utilizarea tevilor PE-X fard strat de protectie impotriva difuziei de oxigen poate
duce la deteriordri datorate coroziunii.

Necesar un alt mod de protectie impotriva coroziunii de ex. prin separarea
sistemului (schimbator de caldurd) sau utilizare de inhibitori.

5.2 Fitinguri pentru instalatii de incélzire

Fitingurile RAUBASIC sunt executate din alamd standard.

53 Date de functionare

5.3.1 Regimul de incalzire constant

Pentru un regim de incalzire constant, fara a tine cont de regimul de vard si
iarnd, nu se vor depdsi urmdtorii parametri maximi ai sistemului:

Teava RAUBASIC cu fiting RAUBASIC

Presiunea maxima de lucru 6 bari
Temperatura de dimensionare 70 °C
Durata de exploatare 50 ani

Tab. 5—1  Parametrii sistemului pentru regimul de exploatare constant

in cazul unei aplicatii de incilzire care este dimensionaté pentru o duratd
de functionare mai mica de 50 de ani (utilizare speciald), se pot utiliza tevi
RAUBASIC cu combinatii temperatura-presiune mai mari.

in acest caz pentru regimul de incalzire constant fard luarea in considerare
a regimului vara si iarna sunt valabile urmétoarele valori maxime de lucru:
- Temperatura de proiectare: 90 °C

- Presiunea maxima de lucru: 6 bari

- Durata de exploatare: 10 ani

5.3.2 Regim de incalzire variabil

Sistemele de incdlzire nu functioneazd in mod normal in permanenta la
aceeasi temperaturd. Parametrii diferiti de exploatare, de ex. datoritd regimului
de vard/iarnd, sunt stabiliti pe baza normei DIN EN ISO 15875 (Sisteme de
conducte din plastic pentru instalatii de apd rece si caldd). Durata estimata de
exploatare, stabilita in aceasta normd, este clasificata in mai multe intervale
de exploatare, cu temperaturi diferite.

Se tine cont de urmatoarele particularitati practice:

- Regimul de functionare pe timp de vara si de iarna

- Curbe variabile de temperatura in timpul perioadelor de incalzire
- Durata de exploatare: 50 ani
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in cele ce urmeazi sunt prezentate ipotezele pentru perioadele de exploata-
re |a diferite temperaturi pentru o durata totald de exploatare de 50 de ani
pe baza unui exemplu de racordare a unui radiator cu temperaturd inalta
(DIN EN ISO 15875 clasa de utilizare 5).

Temperatura de exploatare | Presiunea (bari) | Durata de exploatare
(°C) (ani)

20 6 14

60 6 +25

80 6 +10

90 6 +1

Total 50 ani

Tab. 5-2  Combinatii de temperaturd-presiune pentru regimul de exploatare pe timp
de vara/iarnd pe o perioadd de 50 ani

De aici rezultd, pentru valorile de exploatare variabile pentru regimul de
vard/iarnd, urmdtoarele valori de exploatare maxime:

- Temperatura maxima de exploatare pentru scurt timp: 90 °C (1 an in 50 ani)
- Temperatura in caz de avarie pentru scurt timp: 100 °C (100 ore in 50 ani)
- Presiunea maxima de lucru: 6 bari

- Durata de exploatare: 50 ani

Un domeniu tipic de utilizare pentru regimul de incalzire variabil 1l reprezinta
instalatia de incdlzire cu temperatura joasa.

n

Temperaturile de exploatare inadmisibil de mari si presiunile de lucru peste

6 bari pot duce la distrugerea componentelor. Acest lucru trebuie impiedicat
prin incorporarea in sistem de supape de sigurantd, reductoare de presiune,
limitatoare de temperatura sau printr-o separare a sistemului prin intermediul
schimbatoarelor de cdldura.




9 TEVI

9.1 Tevi RAUBASIC
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Fig. 9-1  Tevi RAUBASIC

- Din polietilend reticulaté in prezenta peroxizilor (PE-Xa)

- Corespunzator cerintelor DIN EN ISO 15875

- Pierderi reduse de presiune datorita suprafetei netede a tevii

- Pozare usoara datoritd materialului flexibil al tevii

- Proprietati fonoizolante

- Fard tendinta de a acumula depuneri

- Varianta de executie fara strat de protectie impotriva difuziei de oxigen
(Natur) pentru instalatii de apa potabild

- Varianta de executie cu strat de protectie impotriva difuziei de oxigen (Eval)
pentru instalatii de incélzire

n

indoirea la cald a tevilor Eval RAUBASIC pentru instalatii de incalzire poate
duce la deteriorarea stratului de protectie impotriva difuziei de oxigen.

indoiti tevile Eval RAUBASIC numai la rece. Se recomandi utilizarea de curbe
conducatoare de ghidare a tevii.

9.2 Date tehnice privind teava, valori orientative
Date tehnice Unitate Teava RAUBASIC
Material - PE-Xa
Rezilienta (20 °C) - Fara crapare
Densitatea g/em? 0,95
Rezistenta la tractiune (20 °C) MPa 22-27
intinderea la rupere % 350-550
Modulul de elasticitate MPa > 550
Coeficientul mediu de dilatare mm/(m x K) 0,18
Temperatura de montaj - 0°C pand la +40 °C
Raza minima de indoire - 5xd
Conductibilitatea termica W/(m x K) 0,35
Rugozitatea tevii mm 0,007
Tab. 9-1  Date tehnice privind teava, valori orientative

9.3 Durata de serviciu a tevilor RAUBASIC

Durata de serviciu a tevilor depinde de temperatura de exploatare, de presiu-
nea de lucru si de aplicatia respectiva. O clasificare se realizeaza conform
DIN EN ISO 15875 pentru diferite conditii de functionare (de ex. clasa de
utilizare 2 pentru instalatii de apa potabild, clasa de utilizare 5 pentru instalatii
de Incélzire) la o presiune maxima de lucru de 6 bari.
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Informatii detaliate in acest sens cu indicatii privind durata de serviciu calcula-
ta sunt cuprinse la capitolele Instalatii de apa potabild si instalatii de incalzire.

n

Temperaturile de exploatare inadmisibil de mari si presiunile de lucru peste

6 bari pot duce la distrugerea componentelor. Acest lucru trebuie impiedicat
prin incorporarea in sistem de supape de sigurantd, reductoare de presiune,
limitatoare de temperatura sau printr-o separare a sistemului prin intermediul
schimbatoarelor de caldura.
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